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Mérna tepelna kapacita, te|
meérné skupenské teplo tan
qmézwmgm%%mm@mf

c — mérné tepelnd kapacita p¥i teploté 20 °C, neni-li uvedeno jinak, jednotka
kJ/(kg - °C)

ty — teplota tani pfi normalnim tlaku nad tajici latkou (1,013 25 - 10° Pa), jed-
notka °C

ty — teplota varu pfi normélnim tlaku, jednotka °C

ly — mérné skupenské teplo tani pii normalnim tlaku, jednotka kJ/kg

ly — mérné skupenské teplo varu pfi normalnim tlaku nad vrouci kapalinou

Latky jsou rozt¥idény do pé&ti skupin a) a% e). Ciselné hodnoty veli¢in jsou zao-
krouhleny na dvé nebo na tfi platné é&islice.

Latka el e g e
Kj(kg-°C) | °C °C | ke | Wk

a)

- cin 0207 | 232 | 2720 59,6 | 1940

, dusk 104 | —210 | —196 255 | 198
helium 523 | —212 | —269 5,2 20,6
hlinil 0896 | 660 | 2470 | 399 | 10500
hofdik 102 | 649 | 1000 | 380 | 5420
chlor 0745 | —101 | —346 |~ 904 | 200
chrom 0440 | 1860 | 2670 | 280 | 5900
kobalt 0422 | 1490 | 2870 | 260 | 6600
Kfemik 0,703 | 1410 | 2360 | 1650 | 10600
kyslik 0917 | —218 | —183 138 | 213
lithium 350 | 181 | 1350 | 420 | 19600
méd 0383 | 1085 | 2570 | 204 | 4790
nikl 0448 | 1460 | 2830 | 300 | 6450
olovo 0120 | 328 | 1740 230 | 850
platina 0133 | 1770 | 3830 | 112 | 2620
rtut 0139 | -388 | 857 1,8 | 292
sira, (kosoétv.) 0720 | 113 | a5 380 | 326
stifbro “235 | 962 | 2210 | 111 | 2350
vodik 143 | —250 | —253 582 | 454
wolfram 0134 | 3300 | 5660 | 192 | 4350
zinek 0385 | 420 | o907 | 102 | 1760
lato 0129 | 1060 | 2810 64,0 | 1650
selezo 0450 | 1540 | 2750 | 289 | 6340
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Latka Sl s L e
kJ/(kg-°C) °C °C kJ/kg | kJ/kg

b)
dusi¢nan sodny 1,08 307 380 190
chlorid sodny 0,867 801 1460 500 2900
tftinovy cukr 1,66 186 56,0 311
voda 4,18 0 100 334 2260

led (0°C) 2,09 0

vodni péra (100 °C) 1,95
<)
aceton 2,16 —949 56,3 98,0 525
anilin 2,05 —6,10 184 113 485
diethylether 2,34 —115 34,6 | 102 351
ethanol 2,43 —117 78,3 | 108 840
glycerol 2,39 18,6 290 200
methanol 2,50 97,7 64,6 | 92,0 1100
toluen 1,69 —95,0 111 72,0 364
d)
amoniak 2,16 =777 —33,4 1370
butan 1,66 —159 —11,7 366
@.Spmb 1,73 —183 —88,6 95,1 489
ethylen 1,55 —169 —104 483
oxid uhelnaty 1,04 —205 —192 30 216
oxid uhli¢ity 0,837 —57,6 —78,5 | 300 137
methan 2,22 —183 —161 58,4 510
propan 1,60 —188 —42/1 426
vzduch 1,01 —213 —193 210
e)
dural 650
litina Sed4 1300
mosaz 0,37 965
ocel (1 % Q) 0,46 1350
pajka 240
(33 % Pb, 67 % Sn)
konstantan 0,41 1280
(60 % Cu, 40 % Ni)
platina—iridium 1850
porcelan 1,087 1680
kfemenné sklo 0,961 1700
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